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SITUACION GEOGRAFICA DE COPAN

Las ruinas de Copan se encuentran en el Oeste de Honduras, en el inme-
diata cercania de la frontera con Guatemala, a unos 200 km. en linea recta
de la Capital, Tegucigalpa. A una distancia de aproximadamente 1 km. de las
ruinas surgio el pueblo de San José de Copan. Este pueblo y las ruinas estan
situados a la orilla del Rio Copan, que nace en las montanas al este de Copan
y atraviesa Guatemala para desembocar en el Pacifico.

CONDICIONES CLIMATICAS

Honduras esta situada entre los paralelos 13 y 16 de latitud Norte y Co-
pan en el paralelo 15, es decir, en un sector de clima totalmente tropical. En
Honduras, la tamperatua y las lluvias en un punto geograficao determinado
dependen muy fuertemente de la situacion local, ya que los alisios del Caribe
aportan la humedad que se precipita como lluvia en las sierras. En Copan el
clima esta determinado por una larga estacion de lluvias, aproximadamente
de junio a diciembre, durante la cual, sobre todo a altimas horas de la tarde y
principio de la noche, se producen tormentas y aguaceros de impresionante
violencia. No se dispone de datos meteorologicos sobre Copan, ni de su en-
torno proximo que permitan una comparacion climatologica. Las temperatu-
ras oscilan entre 200 C en enero y 240 C en abril. Las precipitaciones fuertes
caen en octubre, (200 - 250 mm.), mientras que en los meses de la estacion
seca apenas llueve. No se conocen los valores de humedad del aire en la esta-
cion seca. Tampoco fue posible obtener datos sobre la composicion de la lu-
via y su grado de acidez.

SITUACION ARQUEOLOGICA

Las ruinas de Copan son los restos de edificios levantados por los Mayas
entre el ano 400 y 800 d. C. Los mayas poblaron en Centroamerica la zona
que se extiende desde el Este de México al Oeste de Honduras a partir ded aiio
2,500 a. C. hasta la conquista espanola, a principios del Siglo XVI. Su desa-
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rrollo cultural se ha dividido en el Periodo Arcaico (circa 2,500 a 1.500
a. C.); le sigue el periodo Formativo (1.500 a. C. a 300 d. C.; a éste sucede el
Periodo Clasico (300 a 900 d. C.), época durante la cual surgieron los monu-
mentos arquitectonicos snas importantes. Del ano 800 al 900 a. C. fueron
abandonados los grandes centros en la parte central y meridional de la zona
maya, Solamente en el Norte, en la Peninsula de Yucatan, se mantuvo la cul-
tura clasica maya hasta los primeros decenios del Siglo XVI.

Copan fue fundado hacia el ano 450 d. C. para ser abandonada repenti-
namente hacia el ano 800 d. C. Las fechas son bastante exactas debido a que
en las estelas de Copan se inscribieron las fechas de importantes eventos, de
los cuales la mas antigua corresponde al ano 465 d. C. y la mas reciente al
ano 800 d. C. Dentro de ese lapso de 400 anos es posible establecer una sub-
division en tres fases: Clasico Temprano, Medio y Tardio siendo posible
adscribir los diversos monumentos arquitectonicos a cada uno de ellos.

REDESCUBRIMIENTO Y EXCAVACION DE COPAN

El area de Copan fue conquistada en 1524 por los soldados espanoles a
las ordenes de Juan Pérez Dardon, quién no presto atencion a los ruinosos
monumentos arquitectonicos de los mayas. Las ruinas de Copan se mencio-
nan por primera vez en una carta de Diego Garcia de Palacio, fechada el 8 de
marzo de 1576 y dirigida a Felipe III, Rey de Espana, en la que se describen
muy detalladamente los templos y las estelas. Hasta el Siglo XIX el informe
de Diego Garcia de Palacio es citado con frecuencia en las obras historicas,
pero éstas no contienen informaciones nuevas de ninguna clase. En 1834 el
Coronel Juan Galindo, por encargo del Gobierno de Guatemala visito Copan,
donde realiz6 las primeras excavaciones y describio en un informe los monu-
mentos arquitectonicos encontrados.

En 1839, un hombre de negocios que viajaba por todo el mundo, el es-
tadounidense John Llyd Stephens, llego a Centroamerica para hacer investi-
gaciones arqueologicas en esta zona. A fin de poder trabajar en Copan sin
molestias, compro el terreno con sus ruinas a un propietario privado por la
cantidad de 50 dolares. Stephens llevo a cabo excavaciones en Copan e hizo
un inventario de los edificios. El arquitecto Frederick Catherwood que le
acompanaba elaboro gran numero de dibujos y daguerrotipos que aun se con-
servan y que son testigos insustituibles del estado de los monumentos de Co-
pan por aquellas fechas. También se conservan dibujos de Copan hechos por
Meye y publicados en 1877.
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En 1881, el ingles Alfred Percival Maudslay reanudo la labor arqueologi-
ca en Copan, llevando a cabo excavaciones y haciendo moldes de yeso de al-
gunas estelas. Existe una amplia documentacion fotografica sobre la labor de
Maudslay, asi como descripciones publicadas en uncde los cuatro volamenes
de su obra: “Biologia Centrali-Americana’. Es importante la indicacion de
Maudslay acerca de que sus dibujos son reconstrucciones y no ‘“‘exact copies
of the drawings in their present mutilated and weather worn state”.

De 1891 a 1894 el ‘“Peabody Museum” hizo excavaciones en Copan y
los resultados fueron publicados por los respectivos directores de las mismas.
En los siguientes decenios numerosos arqueologos visitaron Copan y publica-
ron sus resultados con material fotografico en parte muy enriquecedor.

De 1935 a 1947 trabajo en Copan la ‘“Carnegie Institution’’ que restau-
ro gran numero de objetos y puiso en pie las estelas caidas. En 1936, fue des-
viado el Rio Copan que habia ido labrando su lecho cada vez mas cerca de
las ruinas, por lo que una parte considerable de los edificios situados por el
lado del rio se habian derrumbado por la ladera; ademas se reconstruyeron
muros desmoronados. A partir de 1947, sin embargo, la investigacion cienti-

fica y la conservacion de Copan estan en manos del Instituto Hondurefio de
Antropologia e Historia.

ESTADO ACTUAL DE LAS EXCAVACIONES EN COPAN

La principal zona arqueologica de Copan ocupa una superficie de apro-
ximadamente 3 x 3 km., en cuyo centro se encuentra el nucleo ceremonial
propiamente dicho, el cual abarca unos 400 x 600 m. Alrededor de dos pa-
tios, Occidental y Oriental, se alzan diversos templos y las escalinatas, a las
que por el Norte se une una plaza de ceremonias, con estelas, un pequeno
templo y un juego de pelota. Los monumentos del area central estan identifi-
cados con nameros y letras, los cuales se utilizaran en lo sucesivo en la des-
cripcion del estado de las ruinas y de las medidas adoptadas para la conserva-
cion.

En el entorno inmediato del nucleo ceremonial se encuentra un gran nu-
mero de otros monumentos arqueologicos, en especial templos, muros y
tumbas. En gran parte, estas construcciones no estan excavadas todavia y se
encuentran cubiertas por el crecimiento del suelo y la vegetacion; otras estan
en proceso de excavacion o han sido ya limpiadas o levantadas, como ocurre
con algunas estelas.
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En el entorno mas amplio de Copan existen todavia restos de pequenos
sitios mayas (Santa Rita, Rio Amarillo, El Paraiso, Los Higos) que apenas es-
tan exploradas desde el punto de vista arqueologico.

ANTERIORES TRABAJOS DE RESTAURACION EN COPAN

En los trabajos de restauracion realizados por la “Carnegie Institution”
durante sus excavaciones, se tratd sobre todo con la reconstruccion de los
templos derruidos y de volver a poner las estelas en pie. No se tomaron medi-
das para proteger las superficies de los monumentos expuestos ni para impe-
dir el crecimiento de musgos y algas sobre ellas.

En 1967, L. Feugueur visito Copan donde se ocupo del estado de la
piedra. En el informe presentado al Instituto Hondureno de Antropologia e
Historia discute las diversas causas del deterioro, pero sin hacer propuesta al-
guna para detenerlo o evitarlo. En 1979, M. E. Hale, del Departamento de
Botanica de la ‘“‘Smithsonian Institution’ en Washington, permanecio en
Copan para investigar el tipo de microflora presente en la piedra de las
ruinas, identificando las varias especies de musgos, liquenes y algas. Para
combatirlas propuso tratar las rocas con una solucion a base de cloro y borax
o con “thaltox’. Este tratamiento se viene aplicando desde 1979 y ha
demostrado su eficiencia. Ademas, para consolidar partes de la piedra a
punto de sufrir desprendimiento y para volver a adherir las lascas ya des-
prendidas, el Instituto Hondureno de Antropologia e Historia utiliza desde
hace algin tiempo una solucion de resina acrilica paraloidea.

TIPOS DE ROCA

El area de Copan apenas ha sido estudiado geol6gicamente hasta ahora.
Existe un mapa geologico de la Republica de Honduras en escala de 1:500,000
(1974), pero no contiene datos especificos sobre las rocas. Segiin este mapa,
Copan esta en una zona de sedimentos cretacicos designados como Forma-
cion de Valle de Angeles, la cual contiene toda una serie de rocas sedimenta-
rias sobre todo margas, conglomerados y areniscas como pueden encontrarse
al descubierto en los farallones de la carretera que va de San Pedro Sula a
Copan. La capa cretacica fue perforada en el Terciario por rocas volcanicas
de la Formacion Padre Miquel. También aqui se anotan en la leyenda del ma-
pa geologico diversas clases de rocas como andesita, riolita, basaltos e ignim-
britos, sin que se disponga hasta ahora de investigaciones detalladas. Williams
y McBirney (1969) dan informaciones generales sobre la situacion, pero tam-
bién aqui faltan datos mas exactos sobre las rocas utilizadas en Copan. A al-
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gunos cientos de metros al Norte de las ruinas de Copan se.-encuentra una
gran cantera completamenfe cubierta de vegetacion, excepto en los flancos

verticales, de donde se cree que proceden los bloques pétreos de las construc-
ciones mayas de Copan. Esta cantera, sin embargo,*todavia no ha sido estu-
diada desde el punto de vista arqueologico. Sobre las pendientes y las superfi-
cies horizontales se extiende una gruesa capa de humus, cubierta por hierbas
y arbustos. A primera vista no pueden advertirse huellas de la explotacion de
la cantera, pero ciertas superficies verticales indican que de alli se separaron
bloques siguiendo los planos de fractura. La roca que alli puede observarse es
el mismo material que el de las estelas; es decir, andesita amarillenta-verdosa.
En la cantera se tiene la impresion que la andesita es muy heterogénea por-
que se encuentran partes con abundantes y otras con escasas inclusiones, asi
como de diferentes colores, muy proximas unas de otras. En la superficie ex-
puesta, la roca esta muy deteriorada por los agentes naturales y se desmorona
facilmente.

Al observar las piedras de los monumentos arquitectonicos, estelas y es-
culturas de Copan, se advierte también aqui la clara heterogeneidad del mate-
rial y es evidente que se prefirio para la estelas y esculturas la andesita amari-
llenta-verdosa que contiene abundantes granulos de feldespato de aproxima-
damente 1 mm. de grosor. Llaman la atencion en esta roca las inclusiones es-
feroidales cuyo tamano varia entre el de un puno y una cabeza, de material
parecido al basalto, duro y denso, de color negro-grisaceo, que al ser utiliza-
do coloco con frecuencia a los escultores mayas ante problemas técnicos,
como se advierte en varias estelas, puesto que no tropezaban con los nucleos
esferoidales hasta ya cerca de la fase final de tallado de las superficies. En un
caso (Estela D), se arrancaron evidentemente dos niicleos esferoidales y se
esculpieron jeroglificos en los huecos; en otro caso (Estela 3), 1a esfera sobra-
sale claramente del plano de los jeroglificos. Ademas de esas inclusiones ma-
yores, la andesita contiene otras muchas de menor tamano de alrededor de
1 cm. de diametro, de material arcilloso o poroso parecido a las tobas, que se
deteriora rapidamente a la intemperie y es la causa de la abundancia de hue-
cos en la superficie de algunas estelas y en las de algunos altares. Los colores,
la estructura y las restantes caracteristicas macroscopicas de las rocas varian
en las estelas tan claramente que no se puede hablar de la andesita como de
un material homogéneo. Las rocas utilizadas en edificios y muros pertenecen
también al grupo andesitico, pero dan la impresion de ser mas duras que las
de las estelas y esculturas en las cuales se emple6 un material mas blanco y
facil de trabajar con instrumentos de piedra.
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DETERIORO DE LAS ROCAS

Las rocas de las ruinas de Copéan presentan cinco diversos tipos de da-
nos: pulverizacion arenesa, desprendimiento de lajas, orificios, micro y ma-
crogrietas.

En su totalidad las rocas estan afectadas por la pulverizacion arenosa de
la superficie expuesta sin proteccion alguna. Los granulos rocosos pierden su
cohesion tanto por el influjo de las fuerzas fisicas como quimicas y se produ-
ce la denudacion con los fuertes aguaceros. La consecuencia es una lenta y
progresiva nivelacion de las superficies como puede observarse en algunas
franjas de jeroglificos o en los rostros de los personajes de las estelas y escul-
turas. Es de observar que la pulverizacion arenosa no se produce con la mis-
ma intensidad en las cuatro caras de las estelas: una cara puede estar atin en
perfecto estado, mientras la otra esta profundamente erosionada. En la ma-
yoria de los casos de erosion de la superficie de las estelas, la cara oriental es
la mas danada (por ejemplo, en las Estelas 4 y H); en algunas estelas las caras
oriental, meridional y occidental estan mas erosionadas (por ejemplo, en las
Estelas E y 2), mientras que la cara norte apenas ha sufrido alteraciones. Otras
estelas (por ejemplo, las Estelas C, F, I) apenas presentan danos de pulveriza-
cion y en ellas se conservan todavia restos considerables de la pintura original.

El desprendimiento de lajas hace que la superficie se rompa en placas
paralelas que, en el curso del tiempo, se desprenden del bloque y caen. Estos
deterioros se observan en todas las bases de las estelas por lo que han de atri-
buirse al influjo de la humedad proveniente del suelo. En la Escalinata de los
Jeroglificos este es el principal tipo de erosion. Otra forma menos frecuente
de desprendimiento de lajas se produce alrededor de las resistentes inclusio-
nes esferoidales.

En las superficies horizontales y mas raramente en las verticales, se ad-
vierten orificios de forma esferoidal que varian de milimetros a centimetros
de diametro. Estos se deben a la denudacion causada por la lluvia que pone
al descubierto las inclusiones mas blancas en la andesita. La accion de la pre-
cipitacion pluvial, depositada en los orificios de las superficies horizontales
del material rocoso, determina en esos puntos un avance mas rapido delaero-
sion. La variable frecuencia con que se presentan estas formas de erosion
(orificios) esta en relacion directa con la heterogeneidad del material rocoso.

Las microgrietas, cuya causa es desconocida, llaman particularmente la

atencion en algunas estelas (por ejemplo, Estelas C y M). Se trata de una den-
sa red de grietas que se expande en todas direcciones sobre la roca. en areas

de unos 10 x 10 cm. Esas grietas, que se producen con frecuencia por la ac-
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cion del fuego, pueden haberse producido aqui por un choque mecanico oca-
sionado por caidas o al colocar las estelas en sus pedestales.

Macrogrietas se llaman a las grietas que ya exisbian antes del tallado de
la roca y que se han agrandado con el transcurso del tiempo. Copan y sus al-
rededores, situados en una region sujeta a fuertes movimientos tectonicos, se
caracterizan por rocas con puntos debiles que pueden dar lugar a fisuras. En
esos puntos, al caer y golpearse las estelas, se producen también las fracturas.

CAUSAS DE LOS DANOS

Los danos en los monumentos arquitectonicos de Copan se deben a tres
causas principales:

1. La erosion quimica desencadenada por la humedad;

2. La accion fisica provocada por las diferencias de temperatura que
afectan la superficie de la roca;

3. La accion del hombre.

Erosion quimica. La humedad penetra en la roca por dos distintas vias:
como humedad de lluvia y como humedad por contacto con el suelo. En los
hallazgos de excavaciones se anade una tercera posibilidad, la accion del nivel
freatico que aqui evidentemente no constituye una causa muy activa, ya que
las piezas recuperadas en las excavaciones se encuentran en muy buen estado
y presentan una superficie dura.

La humedad actiaa sobre la roca de las siguientes maneras:
Transformando los silicatos en combinaciones con agua,
Transformando las combinaciones férricas,
Transportando sales,

Desarrollando la microflora.

La transformacion de silicatos, de escaso o ningun contenido de agua, en

minerales arcillosos que contienen agua en mayor grado, lleva a una disgrega-
cion de la estructura, ya que los granulos mas resistentes pierden su cohesion.
La absorcion de agua y la formacion de minerales arcillosos conduce a un
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considerable aumento de volumen que lleva, a su vez, a la separacion de los
componentes minerales. Esa clase de transformacion de la superficie es una
de las causas principales de la pulverizacion arenosa, porque la lluvia al correr
puede denudar facilmente la superficie disgregada.

También las combinaciones de hierro, aisladas o en capas, se transfor-
man en combinaciones mas ricas en agua (hidratos de hierro) que se manifies-
tan claramente como manchas o cintas de oxido. A la formacion de hidratos
de hierro va unido también el aumento de volumen, que lleva a la disgrega-
cion superficial de la roca. Estas partes ofrecen menos resistencia a la accion
denudadora que el resto de la roca, de modo que en las zonas de inclusiones
férricas se pude reconocer con frecuencia una erosion mas marcada.

Mediante la humedad se transportan en la piedra las sales disueltas, que
al secarse la roca se cristalizan en la superficie y disgregan las estructuras con
la presion ejercida por la cristalizacion. Tales fenomenos se presentan por lo
visto en el zocalo de las estelas y también en la Escalinata de los Jeroglificos,
aunque la proporcion de sales, su origen y composicion no esta establecida.
Cabe pensar que el cemento utilizado para reparar las estelas contiene sales,
pero también es posible que hayan llegado las sales a las piedras disueltas en
el yeso de los moldes. Otras fuentes de sales podrian ser las bacterias produc-
toras de sulfatos y nitratos. Por iltimo, cabe también pensar que los sulfuros
contenidos en la roca se transforman por la accion de los elementos naturales
en sulfatos. La existencia de sulfatos lo prueba el analisis hecho por Feugueur
(1969) que en una estela encontro 0.440/0 de SO3, mientras que una prueba
realizada con fines comparativos, procedente de un bloque de roca no trans-
formado, no contiene en absoluto SO3.

La humedad es otra de las causas de que se haya formado en las rocas
una abundante microflora compuesta de musgos, liquenes y algas, cuya clasi-
ficacion y accion fue establecida por Hale (1979).

Las diversas formas en que afecta la humedad, la transformacion de los
componentes de la roca, la cristalizacion de sales y la microflora dan por re-
sultado una disgregacion de la superficie que va siendo denudada luego por
los fuertes aguaceros.

ACCION FISICA

En la superficie de las rocas tiene lugar otro proceso que conduce tam-
bien a la disgregacion de la estructura. Las elevadas temperaturas durante el
dia calientan las superficies de la roca entre 500 y 600 C. En consecuencia se
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produce una dilatacion, tanto de los granulos de minerales por separado, co-
mo del cuerpo de la roca en su conjunto. Por otra parte, el repentino enfria-
miento producido por los aguaceros dan lugar a una contraccion. Este pro-
ceso, que en la estacion humeda se repite diariaments, contribuye también a
la destruccion de la roca. En la zona de las oscuras inclusiones basalticas, este
tipo de destruccion puede reconocerse facilmente porque las partes oscuras
de las rocas se calientan mas que el resto.

ACCION DEL HOMBRE

Graves danos que a primera vista parecieran producidos por los fenome-
nos naturales, son en realidad danos originados por la accion mecanica del
hombre. En casi todas las estelas, la nariz de las figuras aparece quebrada,
con frecuencia la boca esta destruida; los ojos, en cambio, no han sufrido
ningun dano. Esas destrucciones pueden haber tenido lugar ya en la época de
los mayas o, quiza, son en parte obra de los conquistadores espanoles y me-
rodeadores posteriores en el sitio. A la época actual corresponden los robos
de jeroglificos arrancados de sus correspondientes lineas. Los danos en los
rostros y ornamentos de las estelas pueden ser también el resultado de la
caida de éstas.

No se pudieron detectar danos causados por restauraciones anteriores,
aunque cabria pensar que la argamasa utilizada para rellenar y restaurar con-
tenia sulfatos. Tambien podrian haber llegado sulfatos a la roca, como ya se
dijo, a través del yeso de los moldes, puesto que la humedad del yeso se
introduce en la roca y los deposita alli. No existen danos producidos por la
oxidacion de las grapas de hierro empleadas para unir entre si los grandes
bloques, por ejemplo, en los altares.

ELIMINACION DE LOS DANOS

Consolidacion de la Roca. Para consolidar la roca y combatir tanto la
pulverizacion arenosa como el desprendimiento de lajas, es muy apropiado
sobre todo la impregnacion con esteres silicicos. Este material, con el que se

viene trabajando desde hace unos 20 anos en el sector de conservacion de ro-
cas, se caracteriza por una especial fluidez, lo cual asegura que no se formen

peliculas duras que al cabo de algin tiempo se desgajan de las bases que no
estan solidamente fijas. Los ésteres silicicos tienen ademas la ventaja de que
pueden mezclarse con productos que rechazan el agua, como es el caso con
trietolsilano de metilo, de modo que de una sola vez se logra la consolidacion
y la proteccion contra el agua. Esta tiltima es necesaria, en todo caso, porque
impide la entrada de la humedad en la roca con lo cual pueden impedirse los
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efectos arriba descritos. Los ésteres silicicos son sustancias especialmente
producidos por la industria quimica para la conservacion de rocas. Existen
diversos tipos y hay que determinar todavia mediante experimentos de labo-
ratorio, si deberia utilizarse en Copan un material de un solo o de dos com-
ponentes. La ventaja dé] material de dos componentes estriba en la posibilidad

de adecuar la viscosidad a las caracteristicas especiales de la roca. Los ésteres
silicicos se aplican extendiéndolos con pincel, o por pulverizacion; el pincel
permite trabajar con mas precision, lo que en Copan es preferible. La aplica-
cion de esteres silicicos debe hacerse a la sombra para evitar la rapida evapo-
racion del disolvente y con ello el transporte de los acidos silicicos a la super-
ficie. Ademas, la roca debe estar seca porque el agua acelera el endurecimiento
y no da al material tiempo suficiente para penetrar hasta la profundidad de-
bida. Es necesaria una repetida aplicacion, por regla general tres veces, debi-
do a que la evaporacion del disolvente es la causante de que, después de las
primeras impregnaciones, queden todavia huecos a los que no ha llegado el
producto. Los ésteres silicicos consolidan las partes atacadas por la pulveriza-
cion arenosa y vuelven incluso a unir firmemente con el conjunto las lajas ain
no demasiado desprendidas. Mediante el’tratamiento con ésteres silicicos se
anade a la roca silicio, es decir, un material homogéneo. Nada se opone a que
se repita el tratamiento cuando, al cabo de decenios, los ésteres acidos han
desaparecido, porque la roca no protegida se deteriora como sl no hubiera

sido tratada con anterioridad.

UNION DE LOS FRAGMENTOS DESPRENDIDOS

Los fragmentos de mayor tamano que se han desprendido o que siguen
unidos aunque solo muy débilmente a la roca, deben pegarse a ella después
de ser tratados. Es apropiada la utilizacion de un paraloide de la manera que
ya se hace en Copan. Parecen indicados los experimentos con productos ad-
hesivos a base de resinas y resinas poliestéricas, que se producen, como los
ésteres silicicos, especialmente para pegar piedras.

TRATAMIENTO DE LA MICROFLORA

De los liquenes, algas y musgos que se desarrollan abundantes, favoreci-
dos por el clima humedo, ya se ocup6 Hale en 1979. Para combatir la micro-
flora propuso cloro y borax, asi como ‘‘thatox’’, recomendados para este fin
por la “British Building Research Station”. Desde hace algunos anos se utili-
zan en Copan estos procedimientos y han dado buenos resultados con los
musgos y los liquenes, mientras que algunas algas oscuras se resisten al trata-
miento. En este punto parece util hacer experimentos complementarios con
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otros productos; prometiendo especial éxito los productos analogos al “tha-
tox”’, compuestos sobre la base de soluciones de sales metalicas.

OTRAS MEDIDAS

La restauracion de la Escalinata de los Jeroglificos exige que se tomen
una serie de medidas técnicas cuyo fin seria impedir la intensa accion de la
humedad traida por la lluvia; una de ellas seria la desvacion, por ejemplo, del
agua de lluvia que corre por los escalones. Otras medidas de mayor alcance
que podrian aplicarse para la mejor conservacion de la Escalinata de los Jero-
glificos, seria su desmontaje total para la construccion de una base solida en
que descansaria. No se discuten en detalle estas sugerencias aqui debido a
que en el momento actual se dirigen los esfuerzos a la proteccion de los mo-
numentos en peligro mas inmediato.

Tampoco caben dentro del marco de este trabajo, otros asuntos que tie-
nen que ver mas bien con la politica de manejo de un parque arqueologico,
aunque si es necesario cubrir con un techo las estelas para protegerlas contra
las lluvias, como se ha hecho en Quirigua, o tomando una medida mas radical,
los monumentos deberian ser trasladados a un museo para su mejor conser-
vacion.
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