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Resumen

Los artefactos de cobre eran mercancias valoradas en Mesoaméri-
ca desde el siglo IX, debido a la conquista espanola en el siglo XVI. Se
ha asumido durante muchos anos que la mayoria de estos artefactos de
metal fueron fabricados en el Occidente de México. Investigaciones rea-
lizadas con el Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia en el sitio
de El Coyote en el noroeste de Honduras desafiaron esa interpretacion.
Excavaciones en el sitio, recuperaron evidencia clara de procesamiento
de cobre incluyendo: un area donde las piedras que contenian cobre
eran recogidas € inicialmente quebradas; hornos de ceramica -uno in
situ- donde los fragmentos de cobre resultantes eran derretidos; una
superficie de piedra donde el cobre era triturado ain mas y asi era ex-
traido; ademas en algunos depdsitos los hornos quebrados y la escoria
eran botados. Los materiales recuperados del taller de cobre indican
que la metalurgia en El Coyote ocurrié durante el 800 hasta 1000 d.C.,y
posiblemente continuando en el siglo XVI. En este articulo se describe la
evidencia para la metalurgia antigua en El Coyote y se analiza qué papel
pudo desempenar esta industria en la economia politica local y en las
rutas del comercio de larga distancia en que los residentes de El Coyote
participaron.
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Algunos artefactos de cobre y bronce aparecieron al final de la etapa tar-
dia de Mesoamérica limitandose principalmente al oeste mexicano. Aqui
es donde la fundicién y aleacion del cobre tuvo lugar, y es donde se en-
cuentra la mejor evidencia, la cual data a partir del siglo VII D.C. (Hosler
1988a, 1994; Maldonado 2009). Casi al mismo tiempo estos artefactos de
cobre empezaron a fabricarse en el oeste de México; ademas, fueron apa-
reciendo en el sur de Mesoamérica recuperandose en sitios arqueologicos
del sureste Mesoamericano especialmente en las tierras bajas Mayas
(Castillo Tejero 1980; Bray 1971; Flores de Aguirrezabal et al. 1980; Hos-
ler 1988b; Hosler and MacFarlane 1996; Pendergast 1962; Simmons and
Shugar 2008; Simmons et al. 2001, 2009) y, en menor escala a lo largo
del sureste de Mesoamérica en las areas contiguas con Guatemala, El
Salvador y Honduras; (Blackiston 1910; Bray 1971; Schortman and Ur-
ban 2011; Strong et al. 1936; Wonderley 1981). Aunque se han encontra-
do sitios que produjeron pequenas cantidades de cobre en tierras bajas
y tierras altas de los Mayas, fechadas al final de la etapa precolombina;
tradicionalmente en estas tierras han sido usuarios y no productoras de
artefactos de cobre.
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Figura 1. Mapa del Mesoamérica Sureste indicando las dreas investigadas.
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Investigaciones recientes en el sitio de El Coyote en el noroeste de
Honduras especificamente en la parte baja del valle de Cacaulapa ofre-
cen pistas atractivas que el procesamiento de cobre puede haber sido
establecido fuera del occidente de México. En los estudios realizados du-
rante el 2002, 2004 y 2013 en la busqueda de estos talleres de cobre en
El Coyote las principales preguntas formuladas fueron: ¢En qué perio-
do(s) y tiempo se utilizé metalurgia en El Coyote?; ¢Cual era la tecnologia
utilizada en el proceso de produccion? y, ¢Como este oficio influyé en las
politicas econdmicas locales?

El Coyote

El trabajo en el noroeste de Honduras se ha concentrado en el
sitio Maya de Copan (Andrews et al 2005; Fash 2001); la gran llanura
costera del Caribe (Hendon 2010, Joyce 1992; Joyce y Henderson 2001);
el Valle de Comayagua (Dixon 1989, 1992); la cuenca del Sulaco y Hu-
muya ahora inundada por la represa de El Cajon (Hirth et al. 1989); Lago
de Yojoa (ej., Baudez y Becquelin 1973); la cuenca del Ulua-Jdicatuyo
(Schortman et al, 1986); el Valle de Naco ( Schortman et al, 2001, 2011,
Urban y Schortman 2012;. Urban et al 2002); y la zona media del rio
Chamelecon-Cacaulapa (Urban 2007); ver también Stone 1957.

En el sitio de El Coyote (Figura 2), se realizaron investigaciones
por seis temporadas desde 1999. Se encuentra a 9 km al suroeste del
valle de Naco en la orilla oeste del rio Cacaulapa que es un afluente pro-
veniente del sur para el rio Chamelecon. Este tiltimo es uno de los rios
mas largos del oeste de Honduras. El rio Cacaulapa corta un estrecho
valle en el que cada vega y bolsa contienen no mas de 1 km?. La mayoria
de las 415 estructuras de El Coyote se situan en una terraza con vistas
al rio; pero el area que ofrece signos de que alli se trabajé el cobre esta
situada en una terraza inferior a lo largo del borde sur del sitio (Figura
3). Esta ultima area esta unida al este por el rio, al sur por un afluente
temporal llamado Quebrada Seca y al oeste y al norte por una empinada
ladera de la terraza mas alta que es casi todo el centro.
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visibles sobre la superficie den-
tro del taller de cobre.

La ocupacion en El Coyote se remonta al Preclasico Medio {1200-
400 a.C.), pero €l sitio emergido como un centro regional econdémico y po-
litico durante el periodo Clasico Tardio (600-800 d.C.} y conservo su pre-
eminencia hasta el Clasico Terminal (800-1000 d.C.; McFarlane, 2005).
El plano basico del sitio en el cual su superficie es visible hoy en dia,
tomo forma en el Clasico Tardio y consiste en una gran plaza que deli-
mita edificaciones y monumentos, con estructuras de diversos tamanos
densamente agrupados hacia el sur. Los restos de dos sitios ceremonia-
ies usados sucesivamente estan situados al sur y al oeste de la plaza
principal donde hay un camino pavimentado que da acceso al nucleo de
monumentos de su esquina noreste.
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Un cambio importante en la organizacion sociopolitica de El Coyote y que
fue fechada en el Clasico Terminal es la evidente reorganizacion de los
espacios publicos. (McFarlane, 2005). El nucleo monumental de Clasico
Tardio fue abandonado aproximadamente en el ano 900 d.C., muchas
de sus estructuras fueron despojadas de sus piedras cuadradas (Wells,
2003). Estas rocas se han reutilizado en edificios de diferentes tamanos
ya construidos en el noreste del grupo central de la capital como el nuevo

nexo de la actividad politica.

En contraste con el enfoque en espacios cerrados en los monu-
mentos durante el Clasico Tardio, el Grupo Noreste se caracteriza por
un régimen abierto en el centro, el cual es presentado en la estructura
220, la plataforma mas grande construida hasta este momento en El

Coyote. Alrededor de este punto hay areas para el almacenaje -y por lo
menos una, era utilizada para almacenar objetos empleados en devotos

rituales curativos-, complejos residenciales, un sitio ceremonial y luga-
res que pudieron ser preparados para construlr uno 0 mas monumen-
tos. Grandes edificios se organizaron aparentemente para proporcionar
lugares ceremoniales y reuniones publicas, algo no tan evidente en la
plaza cerrada del Clasico Tardio en El Coyote que incluyé monumentos
y plazas ceremoniales, estos ultimos ocultos en gran manera al publico.
El periodo Clasico Terminal también fue testigo de un aumento dramati-
co predominantemente de articulos importados, incluyendo la ceramica
plomiza de la costa del Pacifico de Guatemala, policromos de Las Vegas
que vienen de areas mas al sur en América Central, y de obsidiana de las
fuentes de Pachuca y Ucarero ubicado en el centro y el oeste de México,
respectivamente. Hojas de Pachuca son especialmente frecuentes, las
cuales, comprenden aproximadamente un tercio de toda la obsidiana en
el Grupo Noreste y de 3 - 5 % de este material recuperado en contextos
domésticos mas modestos del Clasico Terminal. El Coyote se destaca
entre sus contemporaneos del oeste de Honduras por la diversidad y can-
tidad de estos productos extranjeros. Por ejemplo, en el vecino valle de
Naco solo dos navajas de obsidiana de Pachuca (de mas de 50,000 liticos
analizados) y dos fragmentos de ceramica plomiza se identificaron en los
contextos que pertenecen al Clasico Terminal. Parece que los lideres de
El Coyote participaron con mayor éxito en las redes sociales a través de
la transferencia de herramientas liticas y ceramicas exéticas con sus ve-
Cinos.
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Estos recursos de alto valor a partir de diversos lugares pueden
tener, a su vez, sirvieron como regalos para asegurar la lealtad de los se-
guidores, algo que los gobernantes en las areas circundantes no podian
hacer tan efectivamente. (cf., Ekholm 1972; Friedman and Rowlands
1978; Peregrine 1991; Schortman and Urban, 2004). Esta hipoétesis es
tentadoramente sustentada por la recuperacion de pequenas cantidades
de obsidiana y ceramica plomiza de Pachuca desde un contexto domés-
tico investigativo modesto. Una sostenida Jerarquia en el sureste de
Mesoameérica durante el Clasico Terminal pudo dependido en parte, de
la habilidad de algunos magnates de ofrecer algo de valor a los socios
comerciales distantes. Dada la alta estima en que se manejoé a lo largo
de gran parte de Mesoameérica, el cobre podria haber sido una de estas
cosas valiosas.

Las venas de cobre y malaquita son facilmente accesibles en los
depositos encontrados en las colinas a 8 Km al oeste de E] Coyote. La
mayor parte de este material ha sido extraido en el curso de la explo-
tacidon minera comercial en las ultimas décadas. Esta ultima actividad
pudo haber destruido la cueva Campana en Quimistan de la cual se
tuvo conocimiento a principios del siglo 20 (Blackiston, 1910). Varios
artefactos de cobre, la mayoria de ellos las campanas, se encontraron en
esta localidad, por lo que es una de las mas ricas colecciones de objetos
de metal precolombino registrada en el sur de Mesoamérica. Aunque la
cueva nunca mas fue ubicada es muy probable que lo sea, o lo fue, a un
dia de camino de El Coyote. Ese cobre nativo disponible a nivel local
podria haber sido utilizado para fabricar artefactos tipicos, siendo esto
posible gracias a los hallazgos realizados en 2002, 2004, y 2013 en un
area de 15000 m?2 en €l sur de El Coyote.

El Diseno de Investigacion

Las principales dudas, al momento de comenzar la investigacion,
giraron en torno a: los temas de la cronologia, el establecimiento de los
limites del taller de cobre en El Coyote; la descripcién de la tecnologia
utilizada en el procesamiento de cobre; la determinacién de los tipos de
articulos de cobre hecha alli y, entender el lugar que ocupé la produccion
de cobre dentro de las politicas econdmicas y las redes sociales; ya que
estos operaron en diferentes escalas espaciales en un momento dado y
como estas relaciones pudieron haber cambiado con el tiempo.
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Para dar respuesta a estas preguntas se llevaron a cabo excavaciones
en: 22 lugares en el taller y en la parte de la terraza inferior donde se
encuentra el taller; 94 pozos de prueba, cada medicion 0.5x0.5m, en una
cuadricula que abarcé toda la extensién de.la terraza inferior del rio don-
de se habia encontrado evidencia del taller de cobre; 18 pozos de prueba
afuera de la red, esa medida desde 1-7m?, en la porcion suroeste del area
de investigacion donde encontramos evidencia de cobre trabajado en la
superficie de la tierra; una estructura en el cabezal de la escalera que
unia el Grupo Sureste, un complejo residencial de los €lites del Clasico
Terminal, hacia la terraza inferior para determinar la relacion de ese

edificio, si los hubiere, al taller de cobre.

Se analizaron los materiales recuperados en el transcurso de este
trabajo para proporcionar evaluaciones iniciales de las techas de ocupa-
cién y la gama de actividades llevadas a cabo en esta porcion de El Co-
yote en diferentes puntos en el tiempo. También se estudiaron pruebas
de suelos derivadas de las,excavaciones para definir sus composiciones
minerales y quimicas en un esfuerzo para determinar la extension es-
pacial de las actividades del procesamiento del cobre. El analisis fun-
damental y que aun se esta explorando incluye: estudio de muestras de
cobre metalico, escoria y mineral mediante microscopia optica, analisis
de microscopia electronica y espectroscopia Raman, para reconstruir las
actividades metalargicas extractivas realizadas in situ; evaluaciéon conti-
nua de los resultados obtenidos mediante un analizador elemental por-
tatil de radiografia fluorescente, de estudios en el campo de los desechos
de cobre, ceramica, y obsidiana; y, evaluacion de residuos que adheridas
a las superficies interiores de vasijas de ceramica, especialmente platos
anchos, que pudieron haberse usado en el procesamiento de cobre.

Resultados

Pozos de Prueba en la Red: La gran mayoria de los 94 pozos de
prueba excavados en la cuadricula no han producido signos claros de
actividad cultural. Esto era especialmente el caso en la parte norte de la
terraza inferior, donde solo se encontraron pocos artefactos y los suelos
revelados en los sondeos tenian bajas concentraciones de cobre. Hay
una excepcion a este patron. Se observé un pico en la concentracién de
cobre aislado cerca de estructura 379 en la parte norte-central de la te-
rraza (Figura 4). Por lo tanto, es posible que el procesamiento de cobre
sucediera en una escala bastante modesta en esta parte norte. Artefac-
tos asociados con metalurgia eran mucho mas comunes, y las concen-
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traciones de cobre en suelos mucho mayores, en la esquina suroeste de
la red de pozos de prueba. Esto confirmoé las deducciones basadas en
los artefactos encontrados en la superficie, y que el proceso de cobre fue
limitado en gran medida a esta seccion de El Coyote.

EL COYOTE
$ta Basbare, Norwhures

SOUTHEAST GROUP

Figura 4. Mapa de la terraza inferior del sur en El Coyote, mostrando la ubicacién
de las estructuras de la superficie visible junto a los pozos de prueba excavados en
la red.

Evaluaciones preliminares de la estratigrafia, vistas en los pozos
de prueba también sugieren que la terraza intferior estaba sujeta a inun-
daciones periédicas durante las cuales se establecieron los depdsitos de
arena y grava. La ocupacion de la terraza parece ser de una fecha ante-
rior y/o posterior a estas inundaciones.

Excavaciones en el Taller: Las excavaciones conducidas en nueve
estructuras y en 18 pozas de 1-7m? cada una en el suroeste de El Coyote
han revelado: un area donde las piedras que contenian cobre eran reco-
gidas e inicialmente quebradas; un horno de ceramica in situ donde las
pepitas resultantes eran derretidas; una superficie de piedra donde este
material era triturado aiin mas y el cobre era sacado; y dos bultos donde
el material quebrado y la escoria que salia de los hornos eran botados
(Compton 2009; Shugar 2005; Urban et al., 2013).
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El area que contiene cobre almacenado para ser procesado (es-
tructura 407) es asociada con cuatro piedras grandes ubicada en una
area de 5m? (Figura 5). Una de estas piedras tiene una depresion (0, 15x0,
04 m) resultante de un machacado y molido repetidos. La meta de esta
fase parece haber sido separar la mayoria del cobre de la matriz en la

cual estaba incrustada. Esta suposicién se apoya en un deposito que
contiene una densa concentracion de fragmentos de mineral directamen-

te asociado con las rocas. Estos desechos cubren NS 1,26m por EO 1m,
es la maxima 0.34m de profundidad, y colinda con una de las rocas en
su borde norte. Un martillo de piedra fue encontrado en la misma pro-
fundidad que el nivel de roca triturada. Después, estos fragmentos ricos
en cobre eran llevados a hornos a no mas de 15m al sur, donde eran

calentados hasta el punto de derretimiento.

EL COYOTE
Sta. Barbara, Honduras

STRUCTURE 372 N Wauy
WEST FACE

Figura 5. Seccidn a traveés de la estructura 372 basada en las excavaciones
de 2004.

El inico horno encontrado in situ estaba en la estructura 372,
14.2m al sur de estructura 407, 0,05m sur de una plataforma de piedra
de O,1m de alto (Figuras 6 y 7). La plataforma fue construida con una
mezcla de piedras de rio, adoquines y bloques cuadrados. El horno es
una construccion cuadrada de adobe de 0,3m de altura y la medicién de
0,15x0, 2m. Los bloques se vitrificaron en el interior por el calor, mien-
tras que los margenes exteriores terminados sin hornear y erosionados.
La arcilla vitrificada densa, que se mezcla con la escoria, muestra que la
masa fluyé hacia abajo, sobre la base de la ubicacién y orientacion de las
burbujas atrapadas. El lado sur del horno fue abierto a finales del ciclo
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de calentamiento, permitiendo que el material derretido fluyera hacia
afuera y se concentrara en una depresion preparada dentro de la super-
ficie de tierra antigua.

Figura 6. Estructura 372 mostrando la plataforma baja de piedra a la derecha y
la superficie de piedras a la izquierda.

Las paredes de la fosa se han caracterizado por ser tierra quema-
da que contiene fragmentos de escoria de cobre y metal. Las medidas de
este pozo son 0,56m de largo por 0,09m de profundidad. Los analisis
quimicos de muestras tomadas de los suelos quemados en la fosa y sus
alrededores, revelaron que contienen altos niveles de magnesio y una
limitada cantidad de hierro en comparacion con fundiciones prehistori-
cas localizadas en el occidente de México (Kimberly King, comunicaciéon
personal, abril de 2006).

Con base en estos resultados, parece que el procesamiento de co-
bre en El Coyote podria haber diferido significativamente de las practicas
metalirgicas encontradas en otros lugares de la Mesoamérica prehis-
torica. La seccion transversal examinada de cobre metalico encontrado
en la posa también sugiere que el proceso produjo un cobre rico en hie-
rTo, que tuvo que ser refinado antes de ser convertido en objetos tutiles.
Ademas, la proporcién de hierro en el cobre sugiere que la temperatura
del horno fue de por lo menos 1,150 grados °C (Cooke y Aschenbrenner
1975). La evidencia en la estructura 372 también implica que los hornos
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fueron utilizados una vez antes de ser desechados. Ubicado a 4,5m ha-
cia el sur de este horno esta un piso empedrado (Figura 6). Este piso,
que mide 4,06x1, 53-1,65m, esta empedrado principalmente con piedras
de colores claros y esta parcialmente anillado por piedras verticalmente
puestas. Directamente por encima de la superficie se encuentra un nivel
de 0,05m de piedra triturada asociada con un martillo de piedra. Dos de
las piedras de este pavimento también contenian marcas de machacado
repetido. La medida de estos pozos era de 0,1m en todo. Parece, por lo
tanto, que esta construccion era donde la piedra procesada en el horno
cercano era triturada para separar los fragmentos de cobre puro listos
para ser moldeados. Es probable que el agua del cercano Rio Cacaulapa
pudo haber sido llevada a lo largo del piso empedrado para aislar las pie-
zas de cobre. El empedrado se inclina ligeramente hacia abajo, de oeste a
este, que probablemente indica la direccion del flujo de agua a través de
la funcion. Las losas verticalmente puestas podrian haber sido utilizadas
para el riego directo a través y fuera del pavimento.

Un sondeo realizado en el margen del extremo sur del taller, inme-

diatamente al sur de la estructura 372 peso 22.2 kg de escoria por 0.2m?
de material excavado. Este escombro probablemente fue producido por
al menos el ultimo periodo de proceso de cobre realizado en la estructura
372.
Una segunda plataforma, estructura 376, se encuentra 4,5m hacia el
norte/noroeste de la estructura 372. Esta construccion de piedra me-
dida EW 2,1m por NS 0,6 a 0,9m, se encuentra 0,24m de alto, y fue
formado de piedras de rio mezclada con bloques cuadrados. Un horno
daniado de fundicion de cobre se encontro en la plataforma, mientras que
una piedra para moler, similar a la que se recuperé del empedrado de es-
tructura 372, y un martillo de piedra se ha recuperado de la orilla norte
del edificio. Parece que la estructura 376 era un lugar donde se fundia el
cobre y donde la escoria se pulverizé cerca.

Los hornos eran aparentemente utilizados solamente una vez y
sus residuos eran botados en bultos localizados al oeste del punto de
quemado. El mas grande de estos sitios de deshecho esta en la estructu-
ra 373 (Figura 7). Este depdsito se encuentra en la margen occidental del
taller, 40m al oeste de la estructura 376. La superficie esta desprovista
de capa vegetal, dejando fragmentos de adobe, escoria, y arcilla vitrifica-
da claramente visible. Las excavaciones revelaron un depoésito de 6m de
diametro, compuesto por una densa concentraciéon de escoria, fragmen-
tos de hornos de adobe, piezas de cuarzo, arena, con otros artefactos, y
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muy poca tierra. En su punto mas profundo el montén de escombros es
de 0,55m de grosor; sus margenes norte y sur son esencialmente ver-

ticales, lo que sugilere que el espacio que ocupan se redujo a un nivel
pre-existente.

Figura 7. Seccion mostrando las relaciones estratigraficas reveladas en las excava-
ciones de 2004 o través de estructura 373.

Los rasgos descritos anteriormente son relativamente poco pro-
fundos (generalmente 0,5m debajo de la superficie actual). Sin embargo,
las excavaciones revelan secuencias discretas de ocupacién, durante la
cual el cobre se ha procesado. La mas clara de estas relaciones estra-
tigraficas se encontré en la estructura 373. Anteriores a toda actividad
humana conocida fue la deposicidén por lo que parecen haber sido los
medios naturales de piedras del rio de tamanos medianos. Estas piedras
pueden haberse establecido durante un episodio de inundacion; deposi-
tos similares se encuentran en distintas profundidades a lo largo de la
porcion meridional de la terraza inferior. Las excavaciones en las capas
de piedras no encontraron ningun artefacto.

La construccion mas antigua encontrada en el area de la estruc-
tura 373 es un muro en forma de “L,” con paredes de 0,2m de altura.
La parte este de la construccién fue totalmente expuesta y mide 0,9m de
largo. Mas corto, el segmento norte fue excavado 0,5m al oeste antes de
salir de nuestra trinchera; como no fue encontrado en las excavaciones
realizadas inmediatamente al oeste en 2004, no es probable que esta
porcion de la construccion fuese mucho mas larga. Fragmentos de horno
similares a los usados en la fundicion de cobre se encontraron con esta
caracteristica.
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El préoximo periodo de ocupaciéon consistiéo en la construccion de
un pavimento de piedras pequenas que se extendié sobre un area de
aprox. 16m? (sus limites occidentales no se localizaron). Ubicado en esta
superficie se encontré al menos un fragmento del horno mientras que
una roca rica en hierro muy similar de las rocas comunes se ha asociado
con el procesamiento de cobre en El Coyote estaba incrustada en el piso.
El piso de piedra esta 0,12m por encima de la construccion en forma
de ‘L’ descrita anteriormente pero no se extiende sobre él. Ubicadas en
la tierra inmediatamente por encima del piso estas tres piezas de horno
muy quemadas que fueron aparentemente reciclados como parte de un
pequeno hoyo para el fuego, con 0.3x0.4m de medicion.

Fue durante la siguiente fase que hornos danados fueron depositados,
cubriendo una gran parte de las construcciones mencionadas. Construi-
do contra y sobre estos escombros fueron dos paredes de piedras que

corren paralelas, midiendo 0,2 m de alto por 0,3 m de ancho, y que se
trazaron para 2my 2,7m al norte del corazon del depdsito del horno. Es-

tas paredes fechan para el Gltimo periodo de ocupacion identificado en
las excavaciones de la estructura 373 y no estan claramente asociadas
con el trabajo de cobre.

Hay evidencia de la fabricacion de cobre abajo de las estructuras
407 y 376 en los estratos subyacentes. También, un pavimento de pie-
dra, que mide aproximadamente 1m de diametro, fue encontrado al sur
de 1.2m, y estratigraficamente por encima, de la plataforma de estruc-
tura 376. Este pavimento se asocid con artetactos histéricos, incluyen-
do las herramientas de hierro, pero no da senales de procesamiento de
cobre. Por lo tanto, hay una secuencia prolongada de la ocupacién en el
sur de El Coyote. El cobre fue, aparentemente, trabajado durante los pri-
meros intervalos de este periodo, mientras que la ultima fase conocida se
remonta a la época historica y no se asocia claramente con la metalurgia.

Excavaciones afuera del Taller: Las caracteristicas arquitecténicas
excavadas en la terraza inferior al este y norte del taller variaron conside-
rablemente de tamarnos y formas. En esta primera etapa del analisis, y se
dividieron en tres categorias: concentraciones densas de construcciones
casuales de piedra que aparentemente estaban vinculadas y parecian
extenderse, superficies amorfas de rocas con el tiempo; plataformas; y
grandes rocas no-trabajadas que estan solo puestas, y mas raramente,
en grupos de cuatro, que no eran parte de los edificios.
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Concentraciones de piedras: Esta clase de arquitectura incluye es-
tructuras 369 y 365 todos de los cuales se encuentran en la parte  sur-
oriental de la terraza interior. Aunque estas construcciones son diferentes
al final de sus ocupaciones, ensamblados en unas extensas superficies
de piedras. Las dos construcciones ofrecen muy pocos artefactos siendo
estos de cualquier tipo.

La Estructura 369 esta 12m al noreste de la estructura 368 y
totalmente 13m? de este edificio fue excavada en 2013. Una plataforma,
midiendo aprox. 1,45m de un lado, fue descubierta. Era aprox. 0,4m de
altura y estaba enterrada hasta su cumbre por un relleno de rocas. En
la cima de este terraplén habia varias construcciones mal conservadas,
la mas clara de que es una linea de piedra que se extiende de 3,3m de
este a oeste y tiene 0,4m de ancho. Esta construccion pudo haber servi-
do como base para una pared perecedera que blindado actividades que
ocurren al sur. Ningtin signo de cual podria ser el tipo de actividades fue
identificado.

La estructura 365 es 25m al norte de la estructura 369. Platafor-
mas no se encontraron aqui. En cambio, parece que esta estructura ha
consistido en una superficie de piedra que cubre, al menos, 36m? y que
soporta varias construcciones definidas con fundamentos bajos de pie-
dra. Ninguna de estas construcciones fue completamente despejada. Los
dos ejemplos mas completamente expuestos se establecen en una linea
noreste-suroeste y estan separados por 1,2m. El ejemplo en el noreste
mide menos de 7m noreste-suroeste, mientras que la muestra en el su-
roeste cubre aproximadamente 2.6x3m. No habia sefales de construc-
ciones anteriores.

Plataformas: las tres plataformas que mas ampliamente se despe-
jaron fueron las estructuras 368, 379, y 411. Las tres son relativamente
bajas, pero son extensas construcciones ubicadas en la parte este de la
terraza inferior. La Estructura 368 esta a 12m al suroeste de estructura
3609, estructura 379 esta a 25m al este de la estructura 365, mientras la
estructura 411 esta 45m al norte de la estructura 379. Extensas excava-
ciones en los tres edificios ofrecieron muy pocos artefactos.

La Estructura 368, aparecida sobre la superficie parecia ser
una plataforma orientada aproximadamente de este a oeste, midiendo
10x25m y 1,5m de altura en su lado sur. Este lado se extiende hacia
abajo en la quebrada que define los limites meridionales del Taller. Exca-
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vaciones realizadas de norte a sur a través de la construccion revelaron
una plataforma que cubre 6m de norte a sur, parado 1,1m de alto, apa-
reciendo en su cumbre un aspero pavimento formado por piedras peque-
nas y que mide 2,5m en direccién norte-sur. Ninguna otra arquitectura
fue descubierta sobre la cumbre en nuestra trinchera de 1m de ancho.

En el lado noroeste de la Estructura 368 encontramos los restos
de lo que parecen ser dos plataformas bajas (0.2 m de altura) que se es-
tablecieron en una linea de norte a sur, y fueron vinculadas por un muro
de piedra de 1,3m de ancho. El miembro de la pareja (el inico que fue
totalmente despejada) sur cubre 1,5 x 2m. Los restos de cuartos peque-
fios con cimientos de piedra y construido sobre la superficie de la tierra
antigua y linda con esta plataforma en el oeste. Uno de estos cuartos
cubre 0,4m?2. Otras pequenas salas pueden estar situadas al este de las
plataformas. Existen indicios de al menos un periodo de construccion
existente antes del complejo descrito anteriormente y toda la coleccion de
pequenos edificios en el noroeste pudieron haber sido enterrados por un
terraplén de roca, la superficie de piedra resultante cubre por lo menos
20m?=.

La Estructura 379 mide 7m NS, cubre por lo menos 18m EO (no
se encontro su extremo occidental), es de 0.6m de alto, y tiene tres orien-
taciones distintas en los tres lugares donde se investigd la arquitectura.
El extremo oriente mas extensamente excavado es alineado 288 grados,
la porcidon central es alineada aprox. 255 grados, y el segmento occiden-
tal esta orientado ca. 228 grados. Estos cambios en la orientacién impli-
can que hubo varios periodos de construccién o que la estructura 379
comenzo con al menos tres edificios distintos que luego fueron unidos
en una sola construccion. En cualquiera de los casos, es probable que
la estructura 379 se modificé dos o0 mas veces en su historia. Esta inter-
pretacion es sugerida por la recuperacion de elementos arquitecténicos
enterrados por la construccion mas reciente en la estructura 379. Las
caracteristicas mas prominentes se encuentran en la cima de la plata-
forma con cinco bloques de piedra que cubre 1m? a 2.7m? y no son mas
de 0,2m de alto. Los usos de estas construcciones no son claros, aunque
sirvieron para dividir la cima en diferentes salas.

La Estructura 411 es la mas grande de las plataformas encontra-
das hasta ahora en la terraza inferior. Mide 5m de NS por 26,3m EO, es
0,6m de alto. La entrada principal parece haber estado en el norte, donde
hay una escalera midiendo 1,2m de ancho.
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Esta escalera esta en el centro de la plataforma y es bordeada por ba-
randillas de piedra. La cumbre tiene un piso de piedra y consta de tres
segmentos en una linea de este a oeste. La porcion central cubre 8m? y
esta delimitada al este y oeste por las zonas pavimentadas de 8m?* y 4m?.
Como en la estructura 379, bloques de rocas cubriendo, en este caso,
1.2-3.2m? pudieron haber servido como separadores de cuartos, pero no
siendo tan numerosos como en la estructura 379.

Piedras grandes: un total de siete rocas grandes que no forman
parte de otras estructuras, fueron excavadas. Estas rocas no fueron
partes de edificios mas grandes, pero estaban apoyadas por si mismas y
fueron rodeados por construcciones que, entre otros fines, funcionaban
para apoyar las piedras y mantenerlas en posiciones verticales. Estas
construcciones inusuales se concentraron en la parte oriental de la te-
rraza inferior, donde formaron, mas o menos, una linea que corria de
norte a sur. El egjemplo mas impresionante de estas construcciones es si-
tuado 3m al norte de la estructura 379. El punto focal de esta construc-
cién era una enorme piedra que mide 0,7m ancho NS, por 1,2m EO, y
0,74m de alto. Su fachada daba al este por una plataforma de nueve pie-
dras grandes que juntas cubrieron un area de 4,7m?. La roca del centro
estaba apoyada por todos lados por piedras que fueron cuidadosamente
encajadas alrededor de su base. Las otras construcciones se centraban
en rocas mas modestas con medidas de 0.8x1m y 0,85m de diametro (2
ejemplos), 0.6x0.9m, 0.8x1.1m, y 0.6x1.2m. Excepto en un caso conoci-
do, las piedras grandes estaban limitadas en un lado por un pavimento o
plataforma baja de piedra y todas estaban apoyadas en pequenas rocas
alojadas alrededor de sus bases. Estas construcciones no tienen prece-
dentes en la experiencia de excavacién en El Coyote y en otros lugares
cercanos. Aunque muy pocos artefactos de cualquier tipo se encontraron
alrededor de estas construcciones es indudable que se construyeron y
requiere un esfuerzo considerable para construirlos. Tal esfuerzo indica
la importancia de estas piedras en las actividades antiguas, pero saber
cuales fueron esas actividades sigue siendo desconocido.

Las excavaciones en la terraza superior: cortando vegetacion a lo
largo del lado oeste de la terraza inferior se pudo revelar la existencia de
una posible escalera que conduce a la terraza mas baja que posiblemente
llevaba hasta el Grupo Sureste de El Coyote. Este grupo de construccio-
nes considerables fue excavado en 2002 y techado en el Clasico Tardio
y el Clasico Terminal. La escalera esta bordeada por dos enormes rocas,
cada medicién tenia 1x1.5m y separado por 3,5m. Las excavaciones en-
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tre estas piedras revelaron una linea de piedra de 0,6m de alto, que pue-

de ser la parte basal de una escalera que ascendia a la terraza superior al
oeste. El tiempo no permitié continuar adelante con la investigacion. La
estructura 415, tenia en la parte superior -una posible escalera que fue
excavada en su lado sur. Los objetivos de esta investigacion era determi-
nar la fecha del altimo periodo del uso del edificio y sus relaciones, si los
hubiere, al Taller de Cobre. Durante el transcurso de este trabajo fueron
expuestos 1 m de la plataforma de la terraza sur basal, que es de 0,2m
de alto, junto con una proyeccion que se extiende al menos 0,6m al sur.
La proyeccion es 0,2m de altura. Basado en artefactos asociados con la
estructura 415, el edificio fue levantado y utilizado durante el Clasico
Terminal, pero no estuvo implicado en el trabajo de cobre.

Cronologia

Los articulos encontrados en el Taller se ajustan a las técnicas de
fabricacidon y con los estiles de los artefactos que pertenecen al Clasico
Terminal y que se encontraron en otros lugares en El Coyote y en los
asentamientos rurales (McFarlane 2005; Urban 2007). Asi, dos navajas
de obsidiana de Pachuca fueron recuperadas de la zona, uno de las cua-
les fue encontrado tendida directamente sobre el pavimento de la estruc-
tura 372. El martillo de piedra y las “balanzas” encontrados en el taller
de cobre se han fabricado utilizando técnicas con una larga historia en
el valle de Cacaulapa, aunque sus formas no son exactamente replicadas
fuera de la zona de procesamiento de cobre. Ademas, el estilo de cons-
truccion de las plataformas visto en las estructuras 372 y 376, donde
las piedras del rio se combinan con los bloques cuadrados, imita los pa-
trones de arquitectura que se han visto en El Coyote durante el Clasico
Terminal. Las piedras labradas en esas construcciones probablemente
fueron rescatadas de las plataformas monumentales del Clasico Tardio
que unia la plaza monumental del centro.

De los 4,997 fragmentos de ceramica recuperados en el sur de El
Coyote, casi todos caen facilmente dentro de los taxones establecidos que
datan del Clasico Terminal. Estos materiales se asignan a este periodo
basado en parte en nueve fechas de C-14 (710-1,040 D.C.) obtenidos a
partir de contextos de Clasico Terminal en otros lugares en El Coyote,
principalmente en el Grupo Noreste (McFarlane, 2005). Los 40 fragmen-
tos de ceramica que no encajan, pertenecen al periodo histérico, muy
probablemente datan de finales del siglo 18 y 19. Estos ultimos son con-
temporaneos probablemente con los objetos de hierro y algunas piezas
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de vidrio encontradas en las excavaciones aqui, el primero se concentra
especialmente cerca del empedrado se extiende al sur de la estructura
376. Objetos pre-y post-colombinos se mezclan a menudo en depoésitos
superficiales (generalmente no mas de 0,4m de profundidad), aunque
hasta el momento no materiales de la época histérica se han encontrado
en estratos debajo de las estructuras 373, 376, y 407. Sobre la base de
los artefactos recuperados, por lo tanto, es razonable decir que la elabo-
racion del cobre en el sur de El Coyote se remonta al Clasico Terminal.
Mas tarde, la ocupacion correspondiente a los siglos 18 y 19 sirve para
interrumpir depositos mas antiguos. La recuperacion de pequenos frag-
mentos de cobre a partir de contextos prehistoricos en otros lugares en
El Coyote, junto con un gran pedazo de escoria incorporado en una cons-
truccion del Clasico Terminal en el Grupo Sureste, tienden a apoyar esta
1dea.

Ocho muestras que dieron suficientes cantidades de restos or-
ganicos que se fecharan por AMS fueron procesadas en 2013-2014 por
Beta Analytic y la Universidad de Arizona (Tabla 1). Estos ensayos son
de variada utilidad en la asignacion de fechas para el procesamiento de
cobre en El Coyote. Cinco de las muestras estaban dentro de 0,4m de la
superficie moderna y mostraba signos de haber sido alterada por la ocu-
pacion del periodo historico, o al menos padecido dos debilidades. Por lo
tanto, las fechas proporcionadas no son indicadores fiables de cuando se
practicaba la metalurgia en el taller. La muestra 54CA/12 fue recupera-
da de un depdsito bien sellado 0,93m por debajo de la superficie de suelo
moderno por el borde oeste de la estructura 365. Desafortunadamente,
este material no se asocid con claras evidencias del proceso de cobre. Las
dos muestras de 53CA/77 fueron, sin embargo, desde un buen contexto
evidencia de que se trabajé cobre (0,5m debajo de la superficie de la tie-
rra moderna asociada directamente con el piso de piedra que se describe
en las excavaciones realizadas cerca de la estructura 373). Ambas mues-
tras dirigidas por diferentes laboratorios, ofrecieron fechas comparables
y alguna esperanza de que los resultados fuesen bastante exactos. El
material 53CA/77, por desgracia, no se preservo bien contra la conta-
minacioén de las numerosas ocupaciones posteriores de esta zona. En
consecuencia, se puede asegurar que los resultados son, una vez mas,
posteriores a las fechas que pretenden mostrar. No se encontraron ma-
teriales organicos adecuados para las evaluaciones de AMS asociadas
con el muro en forma de ‘L’ que precede el piso que encontramos en la
estructura 373 y el depédsito de hornos danados.
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Tabia 1: Fechas de AMS. Laboratorio de NSF-Arizona AMS

A ' TMuestralD | Valorde d13C | MasaC 14 | AfosBP J
AA103270 X26977A | STOWS/001 | 1.99mg .25.6 101
+ + 3 - -+
AA103271 X26978 | S4CA/012 0.75mg .21.0 [ 436 |
4 ——
AA103273 "TX26980 | 53CK/003 1.25mg 5.3 126 |
AA103274 [ x26981 | 53cK/002 1.33mg [-us 122
AA103275 X26982 | S3CA/0T7 1.23mg -22.6 347
| L + + $ 1
AA103276 X26983A | 53CA/062 1.32mg .25.7 187
4 | ‘+
AA103277 X26984 | 53CA/034 1.51mg 254 {195
Beta Analytic inc.
(= ?— -
[36s730  |s3cafors 2.60mg [-5.3 790 +/-30

Los resultados de datacion AMS también dieron resultados
ambiguos. La mayoria de las muestras de depositos recientes y
que fueron de alguna manera perturbados, parecen confirmar la
presencia de una ocupacion ampliamente dispersa pero ligera, en
sur de El Coyote que pertenece al siglo 19. No esta verdaderamente
claro que el cobre fuese procesado aqui durante este tiempo his-
torico. Las fechas mas tempranas para la metalurgia en sur de El
Coyote (de las muestras de S3CA/77), ubica una fase del uso del
taller en el siglo 16. Si es correcto, esto implica que al menos algo
de cobre fue procesado aqui inmediatamente antes de la llegada de
los primeros conquistadores en el noroeste de Honduras en 1532
d.C. Cabe senalar, sin embargo, que los artefactos recuperados
con las muestras de 53CA/77 exhiben claramente estilos afines
con materiales de Clasico Terminal que son mayores cronoldgica-
mente al siglo 16 en por lo menos cuatro siglos.
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Estamos cada vez mas convencidos, por lo tanto, que'las fechas
de AMS procedentes del sur de El Coyote son posteriores, proba-
blemente como resultado de la contaminacion de la ocupacidon del
siglo 19 en la zona. Seguramente, todas las fases del trabajo con
el cobre aqui son prehistoricas en fecha y, posiblemente abarcan
desde el siglo 9 hasta el siglo 11.

) &

Por medio de la investigacion, especialmente los analisis qui-
micos y mineraldégicos de los suelos y artefactos, se puede decir
que las hipdtesis sobre el Taller de cobre en El Coyote se basan en
los datos que se tienen a mano.

El trabajo de cobre se concentrd en la parte suroeste de la
terraza inferior que cubre aprox. 3.200m”. Sin embargo, hay un
alza en los suelos ricos en cobre aprox. 90m hacia el noreste en la
misma terraza. Herramientas, escombros, y caracteristicas relacio-
nadas con el proceso de cobre se encuentran casi exclusivamente
en la zona suroeste de Taller.

Investigaciones en esta zona, hasta el momento, han dado
una serie de indicios de procesamiento de cobre. La primera eta-
na de la preparacion de mineral de los que tenemos evidencia se
orodujo en la estructura 407, donde las rocas que contienen co-
ore se redujeron. Posteriormente, estos fragmentos se fundian en
nequenos hornos de adobe situado en plataformas adyacentes de
nledra (estructuras 376 y 372). Basado en la evidencia bien con-
servada recuperada de la estructura 372, parece gue el material
fundido de los hornos fluia hacia un pozo de poca profundidad.
Una vez enfriado, el destilado fue llevado al pavimento de piedra
extendiéndose al sur de la estructura 372, donde se pulverizdo con
Implementos de piedra pulida. El agua se utilizo, posiblemente, en
toda la superficie limpiando la escoria y dejando pepitas de cobre
presumiblemente, para prepararlas para la fundicion.
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